	序号
	需求公司
	需求品种
	需求量
	主要指标情况
	到厂方式
	数量验收方式

	
	
	
	（万吨）
	
	
	

	1
	铜陵海螺
	钛石膏
	1.20
	SO3≥35％、水份≤15%、结晶水≥16%、7≤PH≤10、Cl-≤0.06%、无大块其他杂物
	汽运到厂
	汽车过磅

	2
	明珠海螺
	钛石膏
	1.00
	SO3≥35％、水份≤15%、结晶水≥16%、7≤PH≤10、Cl-≤0.50%、无大块其他杂物
	船运到港
（自备码头）
	汽车过磅

	3
	太仓海螺
	钛石膏
	2.20
	SO3≥35％、水份≤15%、结晶水≥16%、7≤PH≤10、Cl-≤0.50%、无大块其他杂物
	船运到港
（自备码头或指定码头）
	皮带秤/汽车过磅

	合计
	4.40
	
	
	


